
Auparavant, l’or était isolé de la roche par un courant d’eau qui entrainait les sédiments pour ne conserver que l’or. 

Aujourd’hui, l’extraction industrielle se fait en plusieurs étapes :

la roche extraite est 
finement broyée, puis 
plongée dans un bain 

approprié pour isoler l’or 
et le sulfure des autres 

sédiments.

Le cyanure est 
ensuite utilisé pour 

dissoudre l’or. 

La solution est versée 
sur du charbon végétal, 

car il a un grand 
pouvoir d’absorption et 

emprisonne l’or. 

Le précieux 
métal est 

ensuite extrait 
du charbon.
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